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В результате электролиза расплава глинозема (оксид алюминия) массой 20,4 г с выходом 80 % по-
лучили алюминий. Алюминий использовали для получения марганца из оксида марганца(II), находя-
щегося в избытке. При выходе продукта реакции 76  % масса (г) полученного марганца составляет
(при расчетах не учитывать примеси в глиноземе):

1) 20,1; 2) 23,6; 3) 24,5; 4) 25,2; 5) 29,9.


